
Granulometria d/D 31,5/50

categoria A

Particelle fini categoria A

Fini categoria A

Massa volumica delle particelle dichiarata Mg/m
3 2,95

Coefficiente di Appiattimento categoria FI15

Indice di Forma categoria SI20

Lunghezza delle particelle categoria B

Resist. alla frammentazione categoria LARB16

Resistenza all'usura categoria MDERB15

Resistenza al gelo e disgelo dichiarato 4,0

Sonnenbrand dichiarato 0,9

Sostanze pericolose

Analisi petrografica

stabilimento di Montecchia di Crosara (VR)

Cava Bosco Lauri (Montecchia di Crosara) 

20
1305-CPR-0073

1305

Basalto alcalino olivinico

EN 13450
massicciata per ferrovia 

b 30/60 p. basaltico
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