
Granulometria d/D

Categoria

Massa Volumica dei granuli s.s.a. Dichiarato Mg/m
3 2,71 2,81

Assorbimento Acqua Dichiarato %WA 1,05 1,15

Contenuto in fini Categoria

Cloruri Dichiarato %C

Solfati solubili in acido Categoria

Zolfo totale Dichiarato %S

Sostanza humica Non passa il valore di soglia

Resist. Gelo disgelo Categoria

Reattività alcali-silice Categoria                                      NR - EPNR - BM0,1

Sostanze pericolose

Aggregati per calcestruzzo
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