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Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
stabilimento di Montecchio Maggiore (V1)
Giacimento presso il bacino di laminazione di Trissino e Tezze di Arzignano
17
1305-CPR-0576

Sabbia 0/4
D.o.P.: 3368-18-a

EN 13043
Granulometria d/D 0/4
Categoria GA90
Granulometria tipica (UNI EN 13043) Categoria tipica Grc10
allo staccio da mm 4 passante (%) compreso tra 93 - 100
allo staccio da mm 2 passante (%) compreso tra 56-76
allo staccio da mm 0,063 passante (%) compreso tra 8-14
Massa Volumica dei granuli Dichiarato min/max [Mg/m?] 2,80 2,90
Contenuto in fini Categoria fie
Qualita' dei fini (MB) Dichiarato min/max [g/kg] 0,75 0,85
Composizione chimica Dichiarato carbonatica
Affinita ai leganti bituminosi aggregato grosso Dichiarato % (6h - 24h) 100 - 90
Resist. al gelo-disgelo Categoria Fy
Sostanze pericolose Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06
Analisi petrografica Sabbia di natura prevalentemente

carbonatica e in parte basaltica.



