
Granulometria d/D

Categoria

Particelle fini Categoria

Fini Categoria

Massa volumica delle particelle Dichiarato min/max [Mg/m3
] 2,97 3,07

Coefficiente di Appiattimento Categoria

Indice di Forma Categoria

Lunghezza delle particelle Categoria

Resist. alla frammentazione Categoria

Resistenza all'usura Categoria

Resistenza al gelo e disgelo Dichiarato

Sonnenbrand Dichiarato

Sostanze pericolose

Analisi petrografica
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