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D.o.P.: 6013-20-a

EN 13450

Granulometria d/D 31,5/50

Categoria A
Particelle fini Categoria A
Fini Categoria A
Massa volumica delle particelle Dichiarato min/max [Mg/m?] 2,87 2,97
Coefficiente di Appiattimento Categoria Flis
Indice di Forma Categoria Sly
Lunghezza delle particelle Categoria B
Resist. alla frammentazione Categoria LArs16
Resistenza all'usura Categoria MpeRB15
Resistenza al gelo e disgelo Dichiarato 0,5
Sonnenbrand Dichiarato 0,1

Sostanze pericolose

Analisi petrografica

Rispetta limiti DM 186 05/04/06

Basalto alcalino olivinico



