
Granulometria d/D

Categoria

Granulometria tipica: Categoria 

Contenuto di polveri / fini Categoria

Massa Volumica dei granuli Dichiarato min/max [Mg/m
3
] 2,92 3,02

Qualità dei fini (MB) Dichiarato min/max [g/kg] 2,0 3,0

Composizione chimica Dichiarato

Sostanza humica

Analisi petrografica

allo staccio da mm 4 passante (%) compreso tra 91-100
allo staccio da mm 2 passante (%) compreso tra

allo staccio da mm 0,063 passante (%) compreso tra
allo staccio da mm 1 passante (%) compreso tra

Inerte di natura silicatica (basalti)

Non passa il valore di soglia

31-71

basalto olivinico

sabbia lavata 0/4 basaltica
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