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Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
stabilimento di Montecchio Maggiore (V1)
Cava Bertocchi (San Pietro Mussolino - VI)

23
1305-CPR-0576

sabbia 0/4 basaltica
D.0.P.: 3530-23-b

EN13043
Granulometria d/D 0/4
Categoria Ga90
Granulometria tipica: Categoria Greao
allo staccio da mm 4 passante (%) compreso tra 94-100
allo staccio da mm 2 passante (%) compreso tra 43-83
allo staccio da mm 1 passante (%) compreso tra 13-53
allo staccio da mm 0,063 passante (%) compreso tra 3,2-9,2
Contenuto di polveri / fini Categoria f1o
Massa Volumica dei granuli Dichiarato min/max [Mg/m?] 2,91 3,01
Qualita dei fini (MB) Dichiarato min/max [g/kg] 2,3 3,3
Composizione chimica Dichiarato basalto olivinico
Sostanza humica Non passa il valore di soglia

Analisi petrografica Inerte di natura silicatica (basalti)



