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Granulometria d/D 10/16

Categoria G85/35
Contenuto in fini Categoria fs
Massa Volumica dei granuli Dichiarato min/max [Mg/m°] 2,94 3,04
Indice di forma Categoria Shy
Coefficiente di appiattimento Categoria Flis
% superfici frantumate aggregato grosso Categoria Cio00
Affinita ai leganti bituminosi aggregato grosso Dichiarato % (6h - 24h) 95 -85
Resist. alla frammentazione aggregato grosso Categoria LAs
Composizione Dichiarato basalto olivinico
Durabilita allo shock termico Dichiarato 0,6
Resistenza allo shock termico Dichiarato Viate
Resistenza al gelo-disgelo Categoria Fy
Resist. alla levigabilita per strati superficiali Categoria PSV,;
Resistenza all'usura aggregato grosso Categoria Mpe10
Resistenza abrasione superficiale Categoria AAV,,

Analisi petrografica

Basalto alcalino olivinico



